Evolution

Artikel / Article

ARTIKELPASS / PRODUCT PROFILE

Gemass / According : DIN EN 14465: 2006

Rollenlange / Roll length / Navin v bm
Nutzbreite / Usable width / Pouzitelna Sirka
Gewicht / Weight / Hmotnost

Zusamennsetzung / composition / ZloZenie

Prifung / Test

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance
Odolnost’ voéi oderu

Pillbildung / Resistance to pilling
Odolnost na piling (Zzmolkovanie)

Nahtschiebewiderstand / Seam slippage
Pevnost’ nite vo Sve

Zugfestigkeit / Tensile strengt
Pevnost’ v tahu

Weiterreifestigkeit / Tear strenght
Pevnost’ voé€i roztrhnutiu

Lichtechtheit/ Colour fastness to light
Stalost’ farieb na svetle

Azofarbstoffe / AZO dye stuffs
Feuerschutz / Fire protection
Sonstige Angaben / Additional information

Geprift durch / Tested by

~50 m.

145 cm (+/- 2 cm)
320 g/m2 (+/- 5%)

100% Polyester

Prifverfahren

Einheit / Unit

Test method

EN ISO 12947-1
EN ISO 12947-2

Touren / Revs.

EN ISO 12945-2 Note / Grade
(2000 T/revs)
EN ISO 13936-2 mm
EN ISO 13934-1 N(%)
N
EN ISO 13937-3
EN ISO 105-B02 Note / Grade

Ergebnis / Result

Kette / Warp Schuss / Weft

100 000

2,0 18
1276(60,4) = 1089(29,9)

94,1 99,3

4-5

Nicht nachweisbar / Undetectable/ Nezistene
Auf Anfrage / On request / Na objednavku (BS 5852 )
der EU Chemikalien-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(REACH)

Our product satisfy to the EU-Directive 2002/61/EC and
European Chemicals Directive (EC) No. 1907/2006 (REACH)

CTL® GmbH Chemisch-Technologisches Laboratorium
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